
篮球构造详解

当今市场上正品一线品牌篮球、仿制一线品牌篮球和二、三线品牌篮球混杂。导致顾客在正品与假货，质量的好与坏之间挣扎。鄙人以多年工作经验来帮大家详细讲解下篮球的构造如何。方便客户和顾客对篮球品质的评估，从而采购到理想的产品。

首先从基础的说起：

篮球的基本构造：

1、内胆




2、缠纱
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 3、

中胎
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 4、

贴皮
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5、

气嘴

 下面以一个篮球的整个生产工艺为线索为大家分别讲解篮球各个组成部分的作用以及如何区别优劣？

一、内胆是篮球最原始的形态，就让我们从内胆开始：

内胆即球胆，位于篮球最里面的一层原型类似于胆壁很厚的那种气球。内胆和内胆上的气嘴决定了一个球的气密性

一个好的内胆是采用进口橡胶，这与高档汽车轮胎内胆的材质相同，通过严格的专利工艺加工而成，弹跳柔和稳定，是高品质篮球细腻手感的内在来源，而好的手感当然会带来好的自信心。

一个差的内胆通常为了降低成本都是用的再生胶，顾名思义是二次回收料的或者说多次使用后又再次利用的橡胶。弹性和手感可想而知。另外气嘴是球的咽喉部位，气密性主要取决于它。

下面讲怎么区分内胆的好坏呢？

消费者一般是看不到内胆的，因为如果内胆在球的最里层。不可能在不破坏球的情况下看到内胆。这就需要我们这些批发商、零售商，擦亮我们的眼睛。为消费者挑选质量优异的球。内胆的好坏可以从内胆是否乌黑发亮来区别。好的内胆因为是采用原生胶的材质，含胶量越高看起来就会越乌黑发亮。
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（高质量高含胶量的中胎——乌黑发亮）
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（劣质中胎——光泽度很差）

二、在内胆做好之后就是缠纱。

采用柔韧度非常好的篮球专用尼龙丝，运用精密的专用篮球缠纱机器均匀地缠绕，长度可达2公里，使篮球的弹跳更有质感，投篮时球体飞行和旋转更稳定、更准确，并且使篮球更坚固，不变形。

一般篮球的缠纱材质有PE纱、尼龙纱。缠纱最主要的作用是为了防止篮球的变形，有类似于塑形的作用。缠纱之后会在纱上刷一层胶水来对纱进行定型并能很好的与内胆紧密贴合。缠纱的材质取决于内胆的型号，也就是含胶量的差异。

缠纱的另一个作用是限制球在弹起的时候的运动轨迹，让球在反弹过程中能按照正常的入射和反射角的轨迹运动，不会发生变向。另外就是能够让我们感觉到球的反弹和有质感，可以说是气球和篮球的本质区别。

一般中、低档篮球的缠纱圈数在2400圈左右，中、高档篮球的缠纱圈数在2800圈左右。

怎么样来区分篮球的缠纱是否优质呢？

缠纱位于内胆和中胎之间。同样是需要将球破开，致使消费者同样不方便观察。经销商、批发商们可以将球破开来看，来服务好我们的顾客。将球的内胆和中胎撕开，就能看到篮球的缠纱了。缠纱圈数除了机器上显示，一般用肉眼去观察室无法观察到的。所以之后我会在总体检验上讲到一个质量检验的方法。缠纱的另一个属性我们可以通过肉眼观察并作出判断——缠纱是否均匀。在观察的时候可以看缠纱的节点是否分布均匀。这个属性至关重要，如果不均匀会导致在球充满气的情况下受力不均匀从而导致球的变形、鼓包。
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（缠纱细节图，密集、均匀的节点）

三、从里到外来看，缠纱外面的一层我们叫中胎

 中胎的主要区分也是由原生胶中胎和再生胶中胎。原生胶和再生胶最大的区别依然是弹性的区别。

中胎有3个属性：含胶量、型号（大小）、宽/窄沟（筋沟）

含胶量直接影响到了篮球的弹性；型号只是区别于男女用球或者是不同的年龄段的人群；宽窄沟对篮球的掌控力有直接的影响，运球和和投篮包括抓取等等宽沟的掌控力要更强。窄沟中胎的特点是弹性非常的好。
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（浅沟中胎）

[image: image8.jpg]NI SI
B P RN
TaeC e a fee

Ny

S




(窄沟中胎)
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（宽深沟中胎）

怎么区分这个篮球的中胎的品质？

相对于内胆和缠纱而言，中胎的品质就比较直观了。在贴皮之间的筋沟可以直接观察到中胎大概的含胶量。一个好的中胎看起来比较细腻、较大的颗粒物比较少（原生胶）。品质较差的中胎则相反，比较粗糙、较大的颗粒物比较多（这说明是再生胶）。

要另外提出的一点是希望大家不要被中胎上刷的胶水模糊了概念。因为篮球贴皮（下面会详细的讲）之前的刷胶有可能会影响到我们的判断。要看仔细，多看一些地方。
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（原生胶中胎）

四、篮球将成为成品的最后一道工序是贴皮

这里先说一下篮球根据皮料主要分为哪些种类：

胶球（橡胶球）
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PVC（比橡胶球较软的材质）
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超纤（俗称翻毛皮）
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PU（弹性较好，比较常用的皮料）
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真皮（采用动物表皮组织，弹性手感极佳）
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胶球是没有贴皮的，是直接由机器冲压出来的成品。

PVC、PU、真皮都是需要贴皮这道工序的。

在贴皮之前会在篮球的中胎上刷胶，一般工厂刷胶有两种形式：

一、用专用的工具从气嘴部位将球吊起，让整个球身浸泡在胶水当中。

二、采用人工将胶水刷到球身上。

贴皮采用的不同的刷胶方式会导致上述在观察中胎的时候遇到问题，例如采用第一种刷胶方式会导致中胎表面会反光，很光滑。对我们对中胎材质的辨别就造成了一定影响。

上述的第二种刷胶方式就不会出现这种情况了。

说回到贴皮这道工序，贴皮所使用的胶水也会很大程度的影响到顾客今后篮球的使用。因为胶水的粘性如果不够，篮球会很快有贴皮开胶的情况发生。导致篮球的使用寿命很大程度的缩水。

再说说皮料这一块，不知道读者们是否有用过双色球，或者说本该是整个球同一颜色的情况下发现了同一颗球上的两片皮料、同型号的两个球的皮料存在色差？可能市场上的劣质球太多，让消费者们人人自危，以为买到了质量不好的球。其实皮料的颜色有差异是很正常的事。例如说大家用水彩笔，刚开始用的时候是不是颜色很深而且很鲜艳，到了之后会越来越淡呢？这涉及到了一个沉淀的问题，颜料虽然说是液体中运动的微小颗粒物质，没有多大的质量，但同样会受到重力的作用从而发生沉淀的现象。所以在同一罐颜料对皮料进行着色的时候料头和料位是存在着比较明显的色差的。之所以大家用球的时候很少发现是因为大家可能不知道工厂在贴皮之前还有一个流程，挑拣皮料。用色差比较小或者说色泽一样的皮料贴在同一粒球上。所以同一个型号可能有不同颜色的皮料，不过差异不会非常大。另外在最后的几粒球里有可能出现皮料刚好，颜色有差异工厂同样会使用。不过这种情况是极少数出现的。

不可不提的是贴皮的贴功，在厂家每年年初的时候生产出来的球的贴功都不是很理想，因为每年的年初更换的一些员工对这种记忆还不能很好的掌握。

工厂出厂前最后的一到工序就是包装，例如斯伯丁、adicolor、火车头等中高端品牌的篮球会有真空吸塑薄膜。另外就是纸箱的包装。

最后我们可以从整体上来总观这粒球的品质：

从销售方面的内胆含胶量（是否乌黑发亮）、缠纱品质（节点是否均匀）、中胎含胶量（是否细腻）、贴皮（贴功、材质）、气嘴（气密性是否良好）

从以上这几点来看，很容易就能找到您需要的产品。希望上述的这些材料能帮助到读者们对篮球材质和品质有一个更具体的判断，能够如愿以偿的拥有自己需要的产品和货源。

以上原材料鸣谢斯伯丁、adicolor篮球的提供者，以后我还会分享一些我知道的，可能我说错或者不知道的多多包涵、多多指教。
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（原材料图——未全部展示：Adicolor 成品、SPALDING成品、成品中胎）


